Sutarties priedas Nr. 3

2

[bookmark: _GoBack]LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS 
[bookmark: _Hlk128477527]XVIII A. VID. SKULPTŪROS „PRISIKĖLĘS KRISTUS“ RESTAURAVIMAS (LBM 53468, M 11085)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. 1
 2023 m. vasario 28 d. 
Rumšiškės
Užsakovas: Lietuvos liaudies buities muziejus, J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r.
Pirkimo objektas: Lietuvos liaudies buities muziejaus XVIII a. vid. skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ (LBM 53468; M 11085) restauravimo darbai (įskaitant restauravimo medžiagas ir priemones), įgyvendinant LKT projektą XVIII a. vid. skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ restauravimas (LBM 53468; M 11085).

	Eil. Nr.
	XVIII a. vid. medinė skulptūra „Prisikėlęs Kristus“
	Nustatyti defektai
	Restauravimo ir konservavimo programa

	1. 
	XVIII a. vid. medinė skulptūra „Prisikėlęs Kristus“ (LLBM 53468; M 11085), saugoma saugykloje. 
Autorius nežinomas, Vidurio Europa, XVIII a. vid.; mediena, drožyba, polichromija, 67 x 30 x 17 cm
Skulptūra išdrožta iš lapuočio medienos, modeliuota visa apimtimi.
	Trūksta keleto drožybos fragmentų: nulūžęs kairiosios plaštakos
nykštys, dešiniosios plaštakos smiliaus, didžiojo ir bevardžio pirštų galai; pažeistas nosies galiukas, dešinėje pusėje nulūžęs apsiausto kampo fragmentas, nugarinės pusės kairėje, apačioje,
mėlyno apsiausto paviršiuje – 2,5 x 1,5 cm dydžio medienos paviršiaus netekimas. Figūros
vaizdinėje pusėje trūksta siauros drabužio detalės (juostos? virvės?), jungusios apsiausto viršutinę
ir apatinę dalis, šioje vietoje atsidengusi atvira mediena su galimai klijų likučiais. Vaizdinėje
žemės rutulio pusėje ties pėdomis – maždaug 0,7 cm skersmens ir 0,5 cm gylio išskobtas
įgilinimas.
Skulptūra polichromuota. Polichromijos sąryšis su pagrindu neblogas, vietomis yra smulkių
polichromijos netekimų, tose vietose jos sąryšis su medienos pagrindu patenkinamas. Kai kurios
detalės perdažytos, vizualiai aiškiai matomi keli sluoksniai perizonijaus srityje bei suapvalinto
postamento apvado srityje. Polichromijos pataisymai spėjami plaukų ir veido srityse (antakiai,
blakstienos, barzda, plaukų dalis pagal veido kontūrą ties kakta ir smilkiniais).
Skulptūros paviršius netolygiai padengtas danga, kuri smarkiai patamsėjusi, parudavusi.
Paviršius padengtas nešvarumais.
Atskirai išdrožtas vėliavėlės kotas ir Prisikėlimo vėliavėlė, jie nėra autentiški.

	1. Fotofiksacija prieš restauravimo ir konservavimo darbus, darbų eigoje ir atlikus restauravimo ir konservavimo procesus. 
2. Polichromijos mėginių paėmimas laboratoriniams tyrimams – 9 vnt. Cheminiai grunto, dažų sluoksnių ir dengiamojo sluoksnio sudėties tyrimai.
3. Pirminis valymas sausu būdu. 
4. Polichromijos sluoksnių sutvirtinimas ir priklijavimas prie pagrindo. 
5. Nešvarumų šalinimas nuo medienos paviršiaus.
6. Nešvarumų šalinimas nuo polichromijos paviršiaus. 
7. Polichromijos stratigrafinių zondų atidengimas 8 vnt. – ankstyvesnių polichromijos sluoksnių paieška.
8. Dengiamojo sluoksnio suploninimas.
9. Vėliavėlės formos paieškos remiantis analogais.
10. Trūkstamų drožybos fragmentų atkūrimas, išdrožimas ir primontavimas.
11. Gruntavimas restauraciniu gruntu polichromijos netekimų vietose.
12. Retušavimas.
13. Paviršiaus padengimas apsaugine danga. 
14. Dokumentacijos parengimas. 


	
	
	
	




Parengė:
Menotyrininkė Ina Dringelytė	


