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Barcelona 
 
Hd. Cristina Casermeiro 

REFERENZPROBEN: 
  
-“Art. Highlands Kardinal”. 
-“Art. Silvertex Raspberry”. 
-“Art. Valencia Port”. 
  
  

- ABRIEBWIDERSTAND  
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Im Hinblick auf Tests ist ENAC Unterzeichner des MLA-Abkommens der Europäischen Kooperation 
für Akkreditierung (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).  

EINGANGSDATUM 
 

TESTDATUM 
 

 
Starting: 27/09/2016 
Ending: 27/09/2016 
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 Zentrale:  Plaza Emilio Sala, 1 Technische Einheiten: Paterna: Tel. 96 131 81 93  Fax: 96 131 81 83 www.aitex.es 
 E-03801 ALCOY (Alicante) SPAIN        Alcoy: Calle Sant Jordi,13 Tel.:+34 96 554 22 00 www.observatoriotextil.com 
 Tel.:+34 96 554 22 00                                                                           info@aitex.es 
 Fax: +34 96 554 34 94  
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ERGEBNISSE 
 

ABRIEBWIDERSTAND 
 
Norm 
UNE-EN 14465: 2004 + A1: 2007 Anhang A auf Basis von UNE-EN ISO 12947-2: 1999 / AC: 2006 
Gerät 

Martindale Abriebtestgerät 
Atmosphäre bei Konditionierung und Testverfahren gemäß Abkommen UNE EN ISO 139:2005 

Temperatur (20±2) ºC Relative Feuchtigkeit (65±4) % 

Testbedingungen 
Beschichtete Gewebe 
Testdruck 

9 kPa 
Testende 
Totalverlust der Beschichtung 

Beurteilung der Veränderung des Aussehens nach der 3000 Zyklen Graustufen 
5 
 

Referenz Art. Valencia Port 
Probestücke Durchgänge bis zum Ende des Tests 

1 
 

>300000 
 

2 
 

>300000 
 

3 
 

>300000 
 

4 
 

>300000 
 

 

Gesamtergebnis (m Ergebnis unter individuellere) >300000 Ciclos 

Verhaltensebene nach UNE-EN 14465: 2004+A1:2007 A 
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ERGEBNISSE 
 

ABRIEBWIDERSTAND 
 
Norm 
UNE-EN 14465: 2004 + A1: 2007 Anhang A auf Basis von UNE-EN ISO 12947-2: 1999 / AC: 2006 
Gerät 

Martindale Abriebtestgerät 
Atmosphäre bei Konditionierung und Testverfahren gemäß Abkommen UNE EN ISO 139:2005 

Temperatur (20±2) ºC Relative Feuchtigkeit (65±4) % 

Testbedingungen 
Beschichtete Gewebe 
Testdruck 

9 kPa 
Testende 
Totalverlust der Beschichtung 

Beurteilung der Veränderung des Aussehens nach der 3000 Zyklen Graustufen 
5 
 

Referenz Art. Silvertex Raspberry 
Probestücke Durchgänge bis zum Ende des Tests 

1 
 

>300000 
 

2 
 

>300000 
 

3 
 

>300000 
 

4 
 

>300000 
 

 

Gesamtergebnis (m Ergebnis unter individuellere) >300000 Ciclos 

Verhaltensebene nach UNE-EN 14465: 2004+A1:2007 A 
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ERGEBNISSE 

ABRIEBWIDERSTAND 
 
Norm 
UNE-EN 14465: 2004 + A1: 2007 Anhang A auf Basis von UNE-EN ISO 12947-2: 1999 / AC: 2006 
Gerät 

Martindale Abriebtestgerät 
Atmosphäre bei Konditionierung und Testverfahren gemäß Abkommen UNE EN ISO 139:2005 

Temperatur (20±2) ºC Relative Feuchtigkeit (65±4) % 

Testbedingungen 
Beschichtete Gewebe 
Testdruck 

9 kPa 
Testende 
Totalverlust der Beschichtung 

Beurteilung der Veränderung des Aussehens nach der 3000 Zyklen Graustufen 
5 
 

Referenz Art. Highlands Kardinal 
Probestücke Durchgänge bis zum Ende des Tests 

1 
 

>300000 
 

2 
 

>300000 
 

3 
 

>300000 
 

4 
 

>300000 
 

 

Gesamtergebnis (m Ergebnis unter individuellere) >300000 Ciclos 

Verhaltensebene nach UNE-EN 14465: 2004+A1:2007 A 
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Begoña Frances 
R Verantwortlich Labs. Fisica, Geotextilien 

und Sportbeläge 

 
 
 

 
KLAUSELN DER HAFTBARKEIT 

 
1.- AITEX haftet lediglich an den Ergebnissen über die angewandten Untersuchungsmethoden die im Bericht aufgeführt 
wurden, und die ausschließlich auf die Materialien oder Muster bezogen werden die in diesem angegeben werden und in ihrem 
Besitz verbleiben, wobei die fachkundige und juristische Haftbarkeit des Zentrums einzig und allein auf diese begrenzt wird. 
2.- AITEX  haftet in keinem Fall für die fehlerhafte Anwendung der getesteten Materialien, ebenfalls nicht für die 
unsachgermäße Auslegung oder den inadäquaten Gebrauch der diesem Dokument zukommen könnte, und dessen 
vollständige oder partielle Wiedergabe ohne die Genehmigung von AITEX gänzlich unerlaubt ist. 
3.- Die Ergebnisse sind Eigentum des Antragstellers und werden ohne vorherige Erlaubnis von AITEX nicht and Dritte 
weitergegeben. Nach einem Monat darf AITEX diese, zu statistischen oder wissenschaftlichen Zwecken, verwenden. 
4.- Keine der abgefaßten Angaben in diesem Bericht, kann als Garantie für die gewerblichen Marken die in diesem 
Zusammenhang genannt sind, angesehen werden. 
5.- Im Falle von möglichen Diskrepanzen zwischen den einzelnen Berichten, wird zu einer entscheidenden Überprüfung am 
Standort von AITEX übergegangen. Ebenfalls verpflichtet sich der Antragsteller zur Benachrichtigung an AITEX über jegliche 
Reklamationen die er in Zusammenhang mit dem Bericht erhält, wobei dieses Zentrum von sämtlicher Haftung befreit wird, 
sollte dies nicht beachten werden und in Anbetracht der Aufbewahrungsfristen der Muster. 
6.- AITEX behält sich das Recht vor, Analysen, Ergebnisse, usw., oder jede andere mögliche Bewertung die als notwendig 
betrachtet wird in seine Berichte einzufügen, auch wenn diese nicht ausdrücklich beantragt wurde. 
7.- Die geschátzten Unsicherheiten der von der ENAC bescheinigten Versuche stehen dem Kunden bei AITEX zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 

   9.- Die Originalmaterialien oder übrig gebliebenen Beispiele, die nicht vor Gericht, unterworfen werden in AITEX während der  
   zwölf Monate nach Ausgabe des Berichts festgehalten so dass jeder Überprüfung oder Anspruch, die in seinem Fall, wollte die 
   Klägerin innerhalb der Frist ausgeübt werden sollte angegeben. 

9.- Dieser Bericht darf nur dem Antragsteller, oder einer durch Ihn ordnungsgemäß berechtigten Person, zugeschickt oder 
persönlich überbracht werden. 
10.- Dieser Bericht ist ungültig, sollte er Ausstreichungen oder Änderungen vorweisen. 
11.- Die Ergebnisse der Prüfungen und die Erklärung der Übereinstimmung mit der Spezifikation in diesem Bericht beziehen 
sich nur auf die Probe untersucht / getestet hat und nicht auf die Probe / item, das aus der Probe wurde. 
12.- Die Laboratorien AITEX befinden sich im Hauptsitz von Alcoy. 
13.- Der Kunde muss jederzeit erfüllen, die Termine für die Durchführung der Prüfungen. 
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