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Rev.2 Esta revisión anula y sustituye a la anterior /  This revision cancels and replaces the previous  
Introducción de notas aclaratorias 
Introduction of explanatory notes 
 
AITEX - Plaza Emilio Sala, 1 - E-03801 ALCOY (Alicante) SPAIN  Tel.:+34 96 554 22 00 www.aitex.es info@aitex.es 

 
Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC 
Tests marked with * are not included within the scope of the ENAC accreditation 
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INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT 
 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION 

14/12/2021 
 
FECHA DE ENSAYOS / DATE TESTS 

Inicio / Starting: 15/12/2021 
Finalización / Ending: 30/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS/ IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF SAMPLES 
 
REFERENCIAS / REFERENCES 
Bond 60094  
 
Fecha de emisión de informe / Date of report issued: 
 
27/01/2022 
 
ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT 

  
- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA LUZ /  COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT. 
- SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE /  COLOUR FASTNESS TO RUBBING.

SOLICITANTE / APPLICANT 
 
GABRIEL A/S 
HULMAGERVEJ 55 
DK-9000 Ålborg 
 
 
Att. BENTE ELLINGSOE 
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