
Abnahmeprüfzeugnis Nr.: 5381901001
DIN 50049

Auftrag / Lieferung: 53819/01

19.12.2011
Inspection Certificate

Certificate d`Essais N°

Order / Delivery

Commande / Livraison

Your order

Ihre Bestellung 1512-34602
Votre commande

EN 10204

geschweißte Vierkantrohre, Werkstoff 1.4301,Walzoberfläche oder gebürstet

3.1

UAB "IMS Antera"
R. Kalantos g. 49B
LT 52303 Kaunas

Chemical composition

Chemische Zusammensetzung
Analyse Chimque

Pos C Si Mn P S Cr Ni Rp0,2 Rp1,0 Rm As
N/mm² N/mm² N/mm² %

Test results

Resultatas d' essias
Prüfergebnisse (Vormaterial)

Mo TiCharge

001 0,050 0,39 0,030 0,002 8,000 262 0 611 621,57 18,3
0 0 0 0

0,0 0,004/93559

Item Quantity Dimension Heat No. Bundels Dim. Inspection

Pos. Menge Abmessung Chargen-Nr. Bunde Ausmessung
Pos. Quantitie Dimension No. Coule'e ........... Inspection dimens.

Material

Werkstoff
Nuance

001 66  25 x 25 x 3,0 04/93559 ohne Beanstandung14301m

Identification test

Verwechselungsprüfung: ohne Beanstandung Sichtprüfung: ohne Beanstandung

Visual inspection

Inspection visuelleEssai d' identification

The reuirements stipulated are complied with.
Die gestellten Anforderungen sind erfüllt.
Conforme aux prescriptions de la commande.

Inspector

Inspecteur
Dipl.-Ing. A. ZwickSachverständiger

Dieses Zeugnis wurde vom Rechner erstellt und ist ohne Unterschrift gültig


